
PETHDPEPVCLDPEPPPS
0 - (OTHER) 

Andere Kunststoffe 
(nicht genau definiert)

Textil

Verbundstoffe

Polyethylen
terephtalat

Polyethylen
hoher Dichte

Polyethylen
niedriger Dichte

Polyvinyl
chlorid

Polypropylen
Polystyrol

Zwischen 1950 und 2015 wurden ca. 8. 300 Millionen Tonnen Kunststoff produziert.
6. 300 Millionen Tonnen Plastik wurden weggeworfen:

oder in der Natur79%
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Kunststoffe werden von natürlichen, organischen Stoffen abgeleitet:

Synthese: 
Polymerisation, Polykondensation 
Polyaddition …


